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Tóm tắt: Tổng quan về tình hình nghiên cứu nano bạc trong nước và trên thế 
giới. Nghiên cứu nguyên tố kim loại bạc, các tính chất vật liệu nano, các 
phương pháp chế tạo hạt nano kim loại, cũng như tính chất kháng khuẩn và 
ứng dụng của hạt nano bạc. Tiến hành thực nghiệm: Vật liệu, dụng cụ và thiết 
bị; tìm hiểu về sơ đồ thực nghiệm, phương pháp tiến hành, phương pháp phân 
tích mẫu và xác định hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch keo nano bạc. Đưa 
ra kết quả và thảo luận: Lựa chọn phương pháp chế tạo hạt nano bạc và dung 
dịch keo bạc, chế tạo oxalat bạc (Ag2C2O4), chế tạo hạt nano bạc, dung dịch 
keo nano bạc, kết quả đo tinh chất quang của mạng nano bạc/PVP trên máy 
Ellipsometry, và kết quả phân tích AAS  
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