KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Sau một thời gian làm luận văn tại Viện HAST và tại Nhà máy, Xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, chúng tôi đã thu được một số kết quả chính sau:


1. Đã chế tạo thành công vật liệu huỳnh quang phát ánh sáng màu đỏ (Y,Gd)BO3: Eu3+ bằng phương pháp sol-gel.


2. Đã khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến sự hình thành pha, hình thái bề mặt hạt và tính chất phát quang của vật liệu.

3. Đã khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ giữa ion kim loại với axit citric đến tính chất phát huỳnh quang và hình thái hạt của vật liệu.
4. Đã khảo sát ảnh hưởng của nồng độ ion pha tạp Gd3+ đến sự hình thành pha, tính chất phát quang và hình thái hạt của vật liệu.

5. Đã khảo sát ảnh hưởng của nồng độ ion pha tạp Eu3+ đến sự hình thành pha, tính chất phát quang và hình thái hạt của vật liệu. 
6. Đã chế tạo bột huỳnh quang ba màu từ việc trộn các bột thành phần với những tỉ lệ thích hợp.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu theo hướng:

1. Tìm ra quy trình khống chế/điều khiển kích thước và độ đồng đều của hạt. 
2. Khảo sát tính chất quang của vật liệu ở bước sóng kích thích 254 nm.

3. Khảo sát tính chất quang của bột huỳnh quang ba màu thu được từ việc trộn các bột thành phần với các tỉ lệ khác nhau trong điều kiện thực của đèn huỳnh quang compact.
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